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PRZEDMOWA 

Drewno jest surowcem deficytowym. Jego niedobór pogłębia się z roku 
na rok w naszym kraju i w całym świecie. Wynika stąd konieczność oszczęd-
ności, którą možna realizować tylko na podstawie głębokiej znajomości cech 
surowca. Stanowi to istotę i myśl przewodnią nauki o drewnie; bada ona 
przyczyny i skutki zachodzących w drewnie zjawisk oraz daje systematyczny 
przegląd i liczbową charakterystykę jego własności technicznych. Jest to punkt 
wyjściowy do racjonalnej obróbki i celowego stosowania drewna. 

Zachodzące w drewnie zjawiska przebiegają na podłożu jego skompliko-
wanej budowy chemicznej i fizycznej. Wynika stąd wielokierunkowy cha-
rakter przedmiotu, który opiera się na właściwym stosowaniu i interpretowaniu 
"wiadomości z anatomii oraz szeroko pojętej chemii, fizyki i stereomechaniki, 
a w pracy badawczej stosuje mikroskop elektronowy, metody chemiczne, pro-
mienie Roentgena i maszyny wytrzymałościowe. Chcąc umożliwić posługiwa-
nie się podręcznikiem bez uciekania się do literatury pomocniczej przyjęto 
zasadę omawiania poszczególnych zagadnień od podstaw, w postaci zamkniętej 
całości. Ułatwi to stosowanie podręcznika w przemyśle i w praktyce. 

Początki nauki o drewnie sięgają XVIII wieku; nasilenie prac badawczych 
i stworzenie szerokich, naukowych podstaw przypada na bieżące stulecie. 

Pierwsze prace naukowe z tej dziedziny oraz pierwsze placówki dydaktyczne 
i badawcze pojawiają się w Polsce po roku 1920; nasze tradycje naukowe 
i możliwości techniczne są dotychczas szczupłe. Dlatego — poza tłumacze-
niami — nie ma dotąd polskiego podręcznika nauki o drewnie, a oryginalne 
prace rozproszone są w piśmiennictwie polskim Oraz w publikacjach niemiec-
kich, francuskich i angielskich; niektóre z nich są u nas prawie nieznane. 
Jednym z istotnych zadań podręcznika było systematyczne zestawienie i ana-
liza naszego w tej dziedzinie dorobku. Znalazł on Wyraz zarówno w tekście 
podręcznika, jak w wykazie piśmiennictwa. 

Książka, którą oddaję w ręce studentów, praktyków i naukowców jest 
wynikiem wieloletniej pracy. Starałem się nakreślić w niej obraz obecnego 
stanu wiedzy o drewnie w świetle ostatnich Osiągnięć nauki, w świetle ostat-
nich, nieraz trudno dostępnych publikacji. Ujęty W ten sposób zespół wiado-
mości powinien ułatwić pracę w uczelni, w laboratorium i w fabryce, powinien 
przyczynić się do postępu w dziedzinie technologii drewna. 

W wykazie literatury przedstawiłem całokształt polskiego piśmiennictwa 
z zakresu nauki o drewnie oraz wykaz ważniejszych publikacji w innych 
językach, Tak ujęty przegląd bibliograficzny ułatwi dobór i wyszukiwanie 
literatury potrzebnej przy opracowywaniu konkretnych zadań. 

Wielokierunkowy zakres przedmiotu stwarzał potrzebę pomocy specjalistów. 
Za pomoc udzieloną przy opracowywaniu poszczególnych zagadnień wyrażam 
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podziękowanie: zast. prof. T. Dryńskiemu, prof. dr T. ' Gorczyńskiemu, doc. 
dr M. Janiczkowi, prof. dr J. Kochmanowi, zast. prof. dr H. Krach,' prof 
dr J. Mar chlewskiej-Szrajer owej, prof. dr M. Nunbergowi i mgr inż. A'. Wali-
górze. Do dużej wdzięczności poczuwam się w stosunku do mgra inż. B. Goneta 
i zast prof. S. Walthera, którzy ponieśli wiele trudu udzielając mi konkretnej 
pornocy w czasie mej pracy. 

Rozdział III: „Techniczne wady drewna" opracował mgr inż. §§ Korzeniow-
ski, punkt omawiający „Statystyczne opracowanie wyników badania" mgr inż. 
B. Gonet. 

Podręcznik pisałem w Krynicy i w Warszawie, w latach 1954—1956. 
Warszawa, w listopadzie 1956 r. 
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